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DESCRIÇÃO

O  MICROCIM PAREDES  INTERNAS é  um
revesƟmento  decoraƟvo, com  base
cimenơcia,  apelo  estéƟco  rúsƟco,
agradável  ao  toque  e  ao  olhar.  Reúne
caracterísƟcas  de  beleza  arquitetônica
com  resistência  e  durabilidade.  Este
revesƟmento  proporciona  superİcie
durável, resistente e elegante.
Possui  uma  excelente  resistência  ao
impacto, resistência a flexão e a tração.  
Sua  limpeza  é  fácil  e  rápida,  basta  um
pano úmido, água e detergente neutro. 

USOS E APLICAÇÕES

• Paredes internas;
• Restaurantes, escritórios e lojas;
• Áreas corporaƟvas;
• Áreas que necessitam de acabamento 

estéƟco e de fácil limpeza e 
manutenção.

VANTAGENS DO PRODUTO

• RevesƟmento monolíƟco (sem 
emendas);

• Aspecto único e moderno;
• Excelente propriedade plásƟca, não 

apresenta trincas por contração ou 
dilatação;

• Proporciona superİcie  resistente ao 
desgaste; 

• Resistência UV e a abrasão;
• Fácil limpeza e manutenção.

APLICAÇÕES TÍPICAS

O  MICROCIM  PAREDES  INTERNAS é
indicado  para  aplicação  sobre  massa
corrida (acrílica ou PVA), Ɵnta e cerâmicas,
ou seja, paredes acabadas.

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

O sistema é fornecido em kits combinados
em  embalagens  devidamente  dosadas
para  assegurar  a  óƟma  qualidade  do
revesƟmento.

O sistema é composto por:
Microcim Acabamento – 12,000 Kg 
Microcim Color – 0,960 Kg

Microcoat Selador – 6,000 Kg

(Opcional)
Microcoat PuH2 AceƟnado A – 3,100 kg
Microcoat  PuH2 – B – 0,620 kg
OBS: Microcoat PuH2 AceƟnado  pode ser uƟlizado como
top  coat  opcional,  caso  se  opte  por  acabamento
aceƟnado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Pot Life (25°C) 12 – 15 min

Secagem ao toque (25°C) 4 a 6 horas

Liberação para uso (25°C) 15 horas *

Resistência a abrasão
ASTM D-4060 CS-17 < 0,1g

Resistência ao Impacto 
ASTM D-2794 165 in./lbs.

Resistência a Tensão 
ASTM C-307 77 kgf/cm2

Resistência a Flexão 
ASTM C-508 140 kgf/cm2

Dureza (Após 72 horas)
ASTM D-2240 / Shore D 
durômetro)

80-85

Resistência a Tração 
(Aderência) ASTM D-4541 20 kgf/cm2

Flamabilidade AutoexƟnguível

Tempo de cura (25°C) 15h – 18h

Nota: As propriedades İsico-químicas foram obƟdas a 
parƟr de ensaios em ambientes controlados em 
laboratórios. Resultados sujeitos a variações decorrentes 
de fatores ambientais.
*O tempo de liberação para uso é contado a parƟr da 
aplicação da camada final e indicado para manuseio leve.

RENDIMENTO e CONSUMO (TEÓRICOS)

MICROCIM ACABAMENTO 1a DEMÃO
Consumo: 0,600 a 0,700 kg/m2 / demão 

Rendimento: 17 a 20 m2 / embalagem

MICROCIM ACABAMENTO 2a DEMÃO
Consumo: 0,600 a 0,700 kg/m2 / demão 

Rendimento: 17 a 20 m2 / embalagem

MICROCOAT SELADOR
Consumo: 0,070 kg/m2 / demão 

Rendimento: 85 m2 / embalagem / demão

Microcoat Selador deve ser aplicado em 3 (três) demãos.

MICROCOAT PUH2 ACETINADO 
(Opcional)
Consumo: 0,130 kg/m2 por demão 

Rendimento: 28 m2 / embalagem / demão
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Nota: Os consumos e rendimentos foram obƟdos
através de ensaios em laboratório, realizados em
superİcies  perfeitamente  planas  e  aferidas  com
instrumentos  precisos.  Condições  de  obras,
rugosidades  e  imperfeições  em  diferentes
substratos,  podem  proporcionar  consumos  e
rendimentos  diferentes  dos  obƟdos  em
laboratório.

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Os produtos devem ser armazenados com
temperatura  entre 15 ̊C e  25 ̊C,  em uma
área isenta de humidade.
Os  produtos  devem  ser  protegidos  da
incidência da luz do sol.
Quando armazenados em seus recipientes
originais  (e  lacrados)  e  em  local
adequado,  o  prazo  de  validade  é  de  6
meses.

PREPARO DO SUBSTRATO

O  preparo  adequado  do  substrato  é
fundamental  para  garanƟr  a  perfeita
ancoragem do sistema. 
O substrato deve estar limpo, seco e livre
de cera,  óleo, gordura, sujeira,  materiais
soltos ou estranhos. A abertura de perfil
de ancoragem, deve ser feita através  do
uso  de  lixadeiras.  A  superİcie  deve
mostrar porosidade aberta por toda parte
e  ter  uma  textura  rugosa,  a  fim  de
garanƟr a aderência da primeira camada.
Para  recomendações  adicionais,
informações  sobre  o  preparo  do
substrato,  por  favor  entrar  em  contato
com o Departamento técnico Miaki.

IMPORTANTE!

LEIA ANTES DE INICIAR APLICAÇÃO 
Antes de misturar e aplicar qualquer  um
dos  produtos,  cerƟficar se  as  condições
ambientais  são  apropriadas para
aplicação.  Para  melhores  condições  de
trabalho, a temperatura do substrato deve
estar entre 10 ̊C e 25 ̊C.
Medir a  temperatura  da  superİcie  com
um termômetro  infravermelho.  As  áreas
demasiadamente  frias  devem  ter  a
temperatura  equalizada,  isso  permiƟrá

que  os  produtos  aƟnjam  a  cura
apropriada. Além disso, um substrato frio
aumenta significaƟvamente a viscosidade
dos produtos, dificultando sua aplicação.
Áreas  sob  luz  solar  direta  devem  ser
protegidas  da  ação  direta  do  sol,  ou
serem trabalhadas  durante a  noite.  Um
substrato na temperatura ideal (10 ̊C a 25˚
C) ajuda na trabalhabilidade do material;
no entanto, um substrato quente (acima
30  ̊ C)  ou  um  substrato  com  incidência
direta do  sol  reduzirá  o  pot  life do
material,  podendo  causar  efeitos  não
desejados durante a aplicação.

GUIA DE APLICAÇÃO

MICROCIM ACABAMENTO
Despejar  o  conteúdo  inteiro  da
embalagem  de  Microcim  Color  em  um
balde de mistura de 18L e adicionar três
partes  de  água,  uƟlizando  a  mesma
embalagem  de  Microcim  Color  como
unidade de medida. Homogenizar usando
um  misturador  com  haste  helicoidal  e
com baixa velocidade (400-600 rpm) por
aproximadamente 30 segundos.
Acrescentar  o  conteúdo  da  embalagem
de  Microcim  Acabamento  lentamente,
misturando  até  que  se  obtenha  boa
incorporação dos componentes.
CerƟficar-se  que  a  mistura  esteja
homogênea e sem grumos.
Aplicar o Microcim Acabamento sobre o
substrato  com  auxílio  de  uma
desempenadeira  reta  em  movimentos
circulares e com cuidado para não deixar
marcas (costelas) na aplicação, pois estas
poderão aparecer no resultado final.
Após  a  mistura  dos  componentes,  o
tempo  de  trabalho  (pot  life)  será  em
torno de 12 a 15 minutos.

Após  a  cura  da  primeira  camada  de
Microcim  Acabamento,  deverá  ser
realizado  um  lixamento  leve  com  tela
abrasiva  #220,  antes  da  aplicação  da
próxima camada.
Para  aplicação  da  segunda  camada,
despejar  o  conteúdo  inteiro  da
embalagem  de  Microcim  Color  em  um
balde de mistura de 18L e adicionar três
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partes  de  água,  uƟlizando  a  mesma
embalagem  de  Microcim  Color  como
unidade de medida. Homogenizar usando
um misturador com haste helicoidal e com
baixa  velocidade  (400-600  rpm) por
aproximadamente 30 segundos.
Acrescentar o conteúdo da embalagem de
Microcim  Acabamento  lentamente,
misturando  até  que  obtenha  boa
incorporação dos componentes.
CerƟficar-se  que  a  mistura  esteja
homogênea e sem grumos.
Aplicar  o  Microcim Acabamento sobre  o
substrato  com  auxílio  de  uma
desempenadeira  reta  em  movimentos
circulares  aleatórios  por  toda  a  área.
Raspe bem o material  sobre  a primeira
camada a  fim de  “queimar”  e  formar  o
manchamento  caracterísƟco  do
revesƟmento.
Após  a  mistura  dos  componentes,  o
tempo de trabalho (pot life) será em torno
de 12 a 15 minutos.
Após  a  cura  da  segunda  camada  de
Microcim  Acabamento,  deverá  ser
realizado  um  lixamento  leve  com  tela
abrasiva  #220,  antes  da  aplicação  da
próxima camada.

MICROCOAT SELADOR
Antes de abrir a embalagem de Microcoat
Selador,  agite  bem  a  embalagem  para
uma  completa  homogeneização  do
produto.
Para a primeira camada, dilua o Microcoat
Selador com 20% de Água.
Despeje  o  produto em uma  bandeja  de
pintura.
Molhe  o  rolo  na bandeja,  removendo  o
excesso,  para  evitar  respingos  e  manter
um bom nível de acabamento.
Aplique  o  filme  bem esƟcado,  para  não
manchar o revesƟmento aplicado. 
Após  a  secagem,  aplique  mais  duas
camadas  de  Microcoat  Selador  (sem
diluição),  com  intervalo  de  duas  a  três
horas entre as camadas.

MICROCOAT PUH2 (Opcional) 
Após o período de no mínimo seis horas de
cura  do  Microcoat  Selador,  efetue  o
lixamento cruzado com tela abrasiva de grão
150 ou superior.

Separar o material correspondente à área
a ser aplicada: Microcoat PuH2 AceƟnado
Parte A e Parte B.
Em  um  balde  limpo,  adicionar  o
Microcoat  PuH2  AceƟnado  Parte  A  e
homogenizar  para  que  não  apresente
sedimentação.  Adicionar  a  Parte  B  e
homogeneizar  em  baixa  rotação  por  3
minutos.
A  mistura  deve  ser  colocada  em  uma
bandeja e a aplicação deve ser feita com
e rolo de espuma Tigre Ref. 1342 ou de lã
sintéƟca anƟgotas Ref. 1374.
O consumo deve ser respeitado, para que
as  caracterísƟcas  desejadas  sejam
obƟdas.

RECOMENDAÇÕES

Aplicar  somente  em  substratos  limpos,
sólidos,  secos  e  adequadamente
preparados.
As  temperaturas  indicadas  devem  ser
respeitadas,  a  fim de  garanƟr  aplicação
perfeita e com tempo  de  cura entre  as
camadas  dentro  das  especificações
técnicas.
Raspar bem o conteúdo das embalagens,
assegurando  a  qualidade  do  material  a
ser aplicado.
Os tempos de aplicação e cura dependem
de  condições  ambientais.  Por  favor,
consulte  o  Departamento  Técnico  se  as
condições  não  esƟverem  dentro  das
diretrizes recomendadas.

PRECAUÇÕES

O  descarte  de  materiais  e  embalagens
vazias devem respeitar as leis vigentes.

•  UƟlizar sempre Equipamentos de 
Proteção Individual.

• Em caso de contato, lavar a área com 
água e sabão.

• Usar apenas com venƟlação 
adequada.

NOTAS

Fichas de Informação de Segurança para
Produtos  Químicos  estão  disponíveis.
Solicite  ao  Departamento  Técnico  da
Miaki.

NOTA LEGAL 
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As  informações  e,  em  parƟcular  as
recomendações,  relacionadas  com  a
aplicação  e uƟlização  final  dos  produtos
Miaki,  são  fornecidas  de  boa  fé  e
baseadas no conhecimento e experiência
dos  produtos  sempre  que  devidamente
armazenados,  manuseados  e  aplicados
em  condições  normais.  Na  práƟca,  as
diferenças  no  estado  do  material,  das
superİcies, e das condições de aplicação
no campo, são de tal forma imprevisíveis
que  nenhuma  garanƟa  a  respeito  da
comercialização  ou  apƟdão  para  um
determinado  fim  em  parƟcular,  nem
qualquer responsabilidade decorrente de
qualquer  relacionamento  legal,  poderão
ser  inferidas  desta  informação,  ou  de
quaisquer recomendações por escrito, ou
de  qualquer  outra  recomendação  dada.
Os  direitos  de  propriedade  de  terceiros
deverão  ser  observados.  Os  usuários
deverão sempre consultar as versões mais
recentes das fichas técnicas dos produtos,
que  serão  entregues  sempre  que
solicitadas. 
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