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DESCRICAO

PU-CIM AN GRIP é um revestimento de
alto desempenho, monolitico,
autonivelante, poliuretano cimenticio
(PU-3K). Sua formulagdo contém também
microesferas, pigmentos, aditivos e
quartzos finamente selecionados. PU-CIM
AN GRIP ¢ aplicado com reguladores de
espessura (serras dentadas padronizadas)
e rolo quebra bolhas, apresentando um
acabamento uniforme e duradouro. O
sistema PU-CIM AN GRIP é aplicado em
espessuras de 3 a5 mm (espessura obtida
entre primer e acabamento), dependendo
das condicbes de trafego do ambiente em
que sera aplicado.

O PU-CIM AN GRIP é formulado com
Tecnologia Grip, proporcionando maior
seguranca em areas molhadas, devido ao
seu maior coeficiente de atrito, além de
contar com excelente resisténcia ao
impacto, abrasdo, a temperatura e
também boa resisténcia quimica.

O uso de um primer poliuretano
cimenticio (PU-3K) (PU-CIM ML) assegura
a perfeita ancoragem aos substratos,
garantindo a maxima performance do
sistema.

USOS E APLICAGOES

* |Inddustrias alimenticias;

* Industrias de bebidas;

* Inddustrias de laticinios;

* |Industrias farmacéuticas;
* Cozinhas industriais;

* Corredores;

* Hospitais;

 Areas institucionais.

VANTAGENS DO PRODUTO

* Superficie lisa e uniforme;

* Quando molhado, proporciona
aumento do coeficiente de atrito;

* Indicado para areas molhadas;

* Liberac¢do ao trafego de pessoas apds
12 horas;

* Liberac¢do ao trafego pesado apds 24
horas;

* Excelente resisténcia a abrasdo, ao
impacto e resisténcia quimica superior;

* Coeficiente de dilatagcdo semelhante ao
do concreto;

¢ Excelente estabilidade térmica; as
varia¢oes de temperaturas de
processo;

* Suporta ciclos de gelo e degelo;

* Resiste ao ser lavado continuamente
com agua quente.

APLICACOES TiPICAS

PU-CIM AN GRIP
Indicado para cozinhas, salas de corte,

industrias alimenticias, frigorificos,
laticinios, bebidas, almoxarifados,
farmacéuticas, laboratoérios, cozinhas

industriais, corredores, etc.

Em pisos industriais de concreto exposto
a condicdes de trabalho intenso, bem
como a locais com variagdes de
temperatura e principalmente em dreas
onde se necessita de assepsia.

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

O sistema PU-CIM AN GRIP é fornecido
em kits combinados em embalagens
devidamente dosadas para assegurar a
6tima qualidade do revestimento.

O sistema é composto por:

PU-CIM ML - A = 3,200 kg.

PU-CIM ML - B = 3,130 kg.

PU-CIM ML - C = 5,000 kg.

PU-CIM ML - D = 6,000 kg.

PU-CIM AUTONIVELANTE INCOLOR - A =2,455 Kg
PU-CIM AN COLOR =0,415 kg

PU-CIM AUTONIVELANTE GRIP - B =2,700 Kg

PU-CIM AUTONIVELANTE - CR = 5,360 kg
PU-CIM AUTONIVELANTE - C = 10,000 kg

OBS: A Parte AN Color esta disponivel em varias cores.

CARACTERISTICAS FiSICAS

PU-CIMML e
Densidade (Partes:) 5
A+B+C 1,49 gr/cm
A+B+C+D 1,70 gr/cm?®
PU-CIM Autonivelante:  -------------oomoemmeee-
Densidade (Partes:) a
(A+B+COLOR+CR) L2 i
Densidade (Partes:) a
(A+B+COLOR+C+CR) LD e
Resisténcia a Tensao 14,70 MPa

(ASTM C-307) (28dias)
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Dureza (Apos 72 horas)
(ASTM D-2240) (Shore D)

Resisténcia a abrasao
(ASTM D-4060) (28 dias) (acabamento)

Forga de ancoragem 2,95 +- 0,50 MPa
(ASTM D-4541) (28 dias) (100% falha do concreto)

80-90

0,1 gr. Perda de peso

Resisténcia a Flexao

(ASTM C-580) (28 dias) A A
Coeficiente de Atrito

(AREA SECA) 0,27
Coeficiente de Atrito

(AREA UMIDA) 0,44
Resisténcia a

Compressao 58,00 MPa
(ASTM C-579) (28 dias)

Resisténcia ao Impacto 160 in/lbs

(ASTM D-4226) (28 dias)

Flamabilidade
(ASTM D-635)

Absorgdo de Agua
(ASTM C-413)
Nota: As propriedades fisico-quimicas foram obtidas a partir de

ensaios em ambientes controlados em laboratérios. Resultados
sujeitos a variagdes decorrentes de fatores ambientais.

Auto extinguivel

Absorgdo 0

CONSUMO e RENDIMENTO (TEORICOS)

PU-CIM ML

Para substratos polidos
(Componentes A+B+C+D)
Consumo: 1,15 kg/m?
Rendimento: 15,0 m?/ Kit

Para substratos fresados
(Componentes A+B+C+D)
Consumo: 1,57 kg/m?
Rendimento: 11,0 m?/ Kit

PU-CIM AN

Para 3mm de espessura

Espessura obtida com a inclusdo do primer PU-CIM ML.
Serra PT-4

(Componentes A+Color+B+C+CR)
Consumo: 5,65 kg/m?

Rendimento: 3,7 m?%/ Kit

Para 4mm de espessura

Espessura obtida com a inclusdo do primer PU-CIM ML.
Serra PT-5

(Componentes A+Color+B+C+CR)
Consumo: 6,54 kg/m?

Rendimento: 3,2 m?%/ Kit

Notas:
(1) Para espessura de 5mm, sera necessaria a
aplicagdao de duas demaos de PU-CIM ML.

(2) Os consumos e rendimentos foram obtidos
através de ensaios em laboratoério, realizados em
superficies perfeitamente planas, seladas com
PU-CIM ML e aferidas com instrumentos precisos.
Condi¢Oes de obras, rugosidades e imperfeicoes
em substratos de concreto ou irregulares, podem
proporcionar consumos e rendimentos diferentes
dos dados obtidos em laboratério.

(3) As serras utilizadas para aplicagdo do PU-CIM
Autonivelante proporcionam os consumos e
rendimentos indicados, quando utilizadas para
aplicagdes de até 100 m> Devido ao desgaste
sofrido durante a aplicagdo, é imprescindivel que
as serras usadas sejam substituidas por serras
novas, para que o consumo e rendimento sejam
mantidos dentro dos parametros indicados.

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Os produtos devem ser armazenados
com temperatura entre 15°C e 25°C, em
uma darea isenta de humidade.

Os produtos devem ser protegidos da
incidéncia da luz do sol.

Quando
recipientes originais (e lacrados) e em
local adequado, o prazo de validade é de
6 meses.

armazenados em seus

PREPARO DO SUBSTRATO

O preparo adequado do substrato é
fundamental para garantir a perfeita
ancoragem do sistema.

O substrato deve estar limpo, seco e livre
de cera, dleo, gordura, sujeira, materiais
soltos ou estranhos. Particulas de
cimento soltas e ndo aderidas, devem ser
removidas por meios mecanicos, isto &,
varricdo e aspiracdo. A abertura de perfil
de ancoragem, deve ser feita através do
uso de politrizes,

com discos

lixadeiras ou
enceradeiras abrasivos.

Outros contaminantes devem  ser
removidos com a utilizagdo de produtos
de limpeza apropriados da Linha Pro
Cleaner e enxaguar com agua limpa. A
superficie deve mostrar porosidade

aberta por toda parte e ter uma textura
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rugosa, a fim de garantir a aderéncia da
primeira camada. Para recomendacdes
adicionais, informacGes sobre o preparo
do substrato, por favor entrar em contato
com o Departamento técnico Miaki.

IMPORTANTE!

LEIA ANTES DE INICIAR APLICACAO

Antes de misturar e aplicar qualquer um
dos produtos, certificar se as condicGes
ambientais sdo  apropriadas  para
aplicacdo. Para melhores condi¢cdes de
trabalho, a temperatura do substrato deve
estar entre 15°C e 28°C.

Medir a temperatura da superficie com
um termometro infravermelho. As areas

demasiadamente frias devem ter a
temperatura equalizada, isso permitira
que os produtos atinjam a cura

apropriada. Além disso, um substrato frio
aumenta significativamente a viscosidade
dos produtos, dificultando sua aplicacdo.
Areas sob luz solar direta devem ser
protegidas da ac¢do direta do sol, ou serem
trabalhadas durante a noite. Um substrato
morno (15 °C a 28 °C) ajuda na
trabalhabilidade do material; no entanto,
um substrato quente (acima 30°C) ou um
substrato com incidéncia direta do sol
reduzird o pot life do material, podendo
causar efeitos ndao desejados durante a
aplicacdo. Se a temperatura do substrato
estiver menor do que 15 °C, a viscosidade
do produto aumentara, dificultando a
aplicagdo, bem como o tempo de cura
serd  significativamente  aumentado,
tornando a liberagdo para retorno ao
trabalho mais demorada.

GUIA DE APLICACAO

Apds o preparo do substrato, pode-se dar
inicio a aplicacdo do sistema.

PU-CIM ML
Despejar o conteudo inteiro do balde de
componente A do Pu-Cim ML em um
balde de mistura metdlico 18I e
homogenize por aproximadamente 60
segundos.

Acrescentar o conteido do componente
B e misture por 60 segundos, usando um
misturador com haste helicoidal e com
baixa  velocidade  (400-600 rpm).
Certificar-se que os componentes A e B
estejam completamente misturados.
Acrescentar o conteido do saco do
componente C e misturar por 90
segundos.

Certificar-se que o componente C esteja
bem misturado, homogéneo e sem
grumos.

Acrescentar o conteddo do saco do
componente D e misturar por 30
segundos.

Certificar-se que o componente D esteja
bem misturado, homogéneo e sem
grumos.

Despeje o Pu-Cim ML sobre o substrato
num filete, espalhe com auxilio de uma
desempenadeira e ou rolo de 13 de pelo
médio (rolos para epodxi sdo indicados
para esta aplicacdo). O produto deve ser
aplicado com uniformidade, sem
empogcamentos, a fim de que o substrato
seja imprimado.

Apds a mistura dos componentes, o
tempo de trabalho (pot life) serda em
torno de 15 minutos.

PU-CIM AN GRIP

Apds o periodo de cura de no minimo 3,5
horas do PU-CIM ML, o PU-CIM AN pode
ser aplicado.

Despejar o conteldo inteiro do balde de
componente A do Pu-Cim Autonivelante
Incolor em um balde de mistura de 18l e
homogenizar por aproximadamente 10
segundos.

Acrescentar o conteddo do Pu-Cim AN
Color, que é o produto responsavel pela
coloracdo do sistema. Misture por
aproximadamente 15 segundos.
Acrescentar o conteido do componente
B GRIP do Pu-Cim Autonivelante e
misturar por 10 segundos, usando um
misturador com haste helicoidal (simples
ou duplo). Certificar-se que os
componentes A e B GRIP estejam
completamente misturados.
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Acrescentar o conteudo do saco do Pu-
Cim Autonivelante CR e misturar por 15
segundos.

Certificar-se que o componente CR esteja
bem misturado, homogéneo e sem
grumos.

Acrescentar o conteido da embalagem do
Pu-Cim Autonivelante Parte C e misturar
por pelo menos 20 segundos.

Certificar-se que todos os produtos
estejam bem misturados, homogéneos e
sem grumos.

Despeje o produto sobre o substrato num
filete, espalhe com auxilio de uma serra
dentada (PTX). O produto deve ser
aplicado  com uniformidade, sem
empogcamentos, a fim de que o substrato
seja todo recoberto.

E necessaria a aplicacdo de rolo quebra
bolhas, a fim de regularizar e eliminar
bolhas de ar contidas na mistura dos
componentes.

Apdés a mistura dos componentes, o
tempo de trabalho (pot life) serd em torno
de 15 minutos.

Prazos para liberagdo de uso

Trafego de pessoas 12 horas
Trafego leve 18 horas
Trafego normaIN(retorno 24 horas
as operagoes)
RECOMENDACOES
Aplicar somente em substratos limpos,
sdlidos, secos e adequadamente
preparados.

As temperaturas indicadas devem ser
respeitadas, a fim de garantir aplicacdo
perfeita.

Os tempos de aplicacdo e cura dependem
de condi¢cbes ambientais. Por favor,
consulte o Departamento Técnico se as
condicdes ndo estiverem dentro das
diretrizes recomendadas.

PRECAUCOES

O descarte de materiais e embalagens
vazias devem respeitar as leis vigentes.

* Utilizar sempre Equipamentos de
Protecdo Individual.

¢ Em caso de contato, lavar a area com
agua e sabdo.

* Usar apenas com ventilacao
adequada.

NOTAS

Fichas de Informac¢do de Seguranca para
Produtos Quimicos estdo disponiveis.
Solicite ao Departamento Técnico da
Miaki.

NOTA LEGAL
As informacdes e, em particular as
recomendacdes, relacionadas com a

aplicacdo e utilizacdo final dos produtos
Miaki, sdo fornecidas de boa fé e
baseadas no conhecimento e experiéncia
dos produtos sempre que devidamente
armazenados, manuseados e aplicados
em condi¢des normais. Na pratica, as
diferencas no estado do material, das
superficies, e das condi¢des de aplicacdo
no campo, sao de tal forma imprevisiveis
qgue nenhuma garantia a respeito da
comercializagdo ou aptiddo para um
determinado fim em particular, nem
qualquer responsabilidade decorrente de
qualquer relacionamento legal, poderdo
ser inferidas desta informagdo, ou de
quaisquer recomendagdes por escrito, ou
de qualquer outra recomendac¢do dada.
Os direitos de propriedade de terceiros
deverdo ser observados. Os usudrios
deverdo sempre consultar as versdes
mais recentes das fichas técnicas dos
produtos, que serdo entregues sempre
que solicitadas.
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